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Cilj predavanja 

Karakterizacija legura 
 

Ispitivanje strukture polaznih legura na bazi gvožđa 

 

Ispitivanje termičke stabilnosti 

Ispitivanje uticaja termalnog tretmana na funkcionalna svojstva i 

mikrostrukturu legure 
 

Uticaj termalnog tretmana na funkcionalna svojstva legure 

 

Uticaj termalnog tretmana na mikrostrukturna svojstva legure 

 

Kinetika  termalne stabilizacije 

 

Korelacija kinetičkih parametara sa mikostrukturnim parametrima  

 



Difraktometar X-zraka 



SEM 



SEM 



ESEM 



ESEM 



FIB 



FIB 



Vickers taster 
Dualindent 



Uzorak postavljen  

za merenje  

mikrtvrdoće 
Merenje 

mikrotvrdoće 



Ispitivane amorfne legure Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 

Fe81B13Si4C2, Fe75Ni2Si8B13C2 i Fe73,5Cu1Nb3Si15,5B7 
dobijene su pomoću metode brzog hlađenja rastopa na 
rotirajućem disku u obliku traka širine 2,5 cm i debljine 35 
μm.  



 Za ispitivanje  termički indukovanih strukturnih 
promena, uzorci polazne legure su zatapani u kvarcne 
cevi pod tehničkim vakuumom i izotermalno zagrevani 
tokom određenog vremenskog perioda (30 minuta do 
24 časa). 

Uzorak 
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Termička stabilnost 

Amorfna Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 legura 



  Staklasti prelaz Kristalizacija 

β 

K/min 

Tg 

°C 

Ea 

kJ/mol 
R 

Tk 

°C 

Ea 

kJ/mol 
R 

5 445,8 297±4 0.999 534,8 410±10 0.998 

8 452,3 (Kissinger) (Kissinger) 540,8 (Kissinger) (Kissinger) 

12 458,3 294±4 0.999 545,8 403±10 0,998 

15 461,3 (Ozawa) (Ozawa) 549,3 (Ozawa) (Ozawa) 

Kinetički parametri faznih transformacija 



Difraktogram X-zraka polazne legure 

Struktura i njene transformacije 
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Difraktogrami X-zraka uzoraka legure odgrevanih na 
raznim temperaturama 



Kristalna simetrija, prostorna grupa (Hermann-
Mauguin) i parametri rešetke nađenih faza u 
iskristalisanoj leguri 

Faza Prostorna 

grupa 

Kristalni sistem Parametri rešetke 

[Å] 

a c 

α-Fe 

[ICDD-PDF 00-036-4899] 

Im-3m Kubni 2.867 - 

Fe2B 

[ICDD-PDF 00-036-1332] 

I4/mcm Tetragonalni 5.110 4.249 

Fe15 B2Si3 

[ICDD-PDF 00-047-1629] 

I-4 Tetragonalni 8.677 4.307 



Maseni udeli nađenih kristalnih faza određeni 
metodom Rietveld-ovog utančavanja u funkciji 
temperature odgrevanja uzorka. 
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Veličina kristalita nađenih faza u uzorcima legure 
odgrevanim na raznim temperaturama. 





cos

k
 = Dhkl

Temperatura 

odgrevanja 

[oC] 

Vreme 

odgrevanja 

[čas] 

Fe2B α-Fe 

Dhkl 

[nm] 

Dhkl 

[nm] 

540 1 - 29 

570 1 16 30 

590 1 12 32 

650 1 36 57 

750 1 64 60 

850 1 119 101 

850 7 178 123 
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Gustina dislokacija nađenih faza u uzorcima legure 
odgrevanim na raznim temperaturama. 
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Temperature  

[oC] 

Vreme 

odgrevanja 

[čas] 

Fe2B α-Fe 

ρhkl 

[m-2] 

ρhkl 

[m-2] 

540 1 - 3.57∙1015 

570 1 1.17∙1016 3.33∙1015 

590 1 2.08∙1016 2.93∙1015 

650 1 2.31∙1015 9.23∙1014 

750 1 7.32∙1014 8.33∙1014 

850 1 2.12∙1014 2.94∙1014 

850 7 9.47∙1013 1.98∙1014 



Promena mikronaprezanja sa temperaturom 
odgrevanja uzoraka legure. 



Temperaturska zavisnost mikrotvrdoće uzoraka 
legure odgrevanih na raznim temperaturama. 

Uticaj strukturnih promena na mikrotvrdoću 
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Uticaj mikrostrukturnih 

parametara na mikrotvrdoću 

odgrevane legure 



Morfologija poprečnog preseka  

SEM micrografija poprečnog preseka uzorka legure posle 

odgrevanja na 850 oC  

 



Morfologija  površine 

SEM mikrografije polazne legure (a) i uzoraka legure 

odgrevanih na (b) 650°C, (c) 750°C, (d) 850°C) 



Šematski prikaz uređaja za merenje električne otpornosti u 

funkciji temperature 



Kristalizacija 

Kristalizacioni pikovi pri raznim brzinama zagrevanja u 
protočnoj struji azota. 
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Kinetički parametri kristalizacije (prividna energija 
aktivacije, frekvencioni faktor, konstanta brzine)  
određeni po Kissinger-ovoj i Ozawa-inoj metodi 

Prvi stupanj Drugi stupanj 

β 

K/min 

Tp
1 

K 

Ea
1 

kJ/mol 

A1 

min-1 

Tp
2 

K 

Ea
2 

kJ/mol 

A2 

min-1 

5 796,5 486,3±9 

(Kissinger) 

53,62 1021 

(Kissinger) 

- 439,3±8 

(Kissinger) 

4,7 1027 

(Kissinger) 

10 802,9 839,5 

20 811,9 500,0±10 

(Ozawa) 

1,8 1038 

(Ozawa) 

847,9 460,8±8 

(Ozawa) 

2,6 1024 

(Ozawa) 

40 819,0 857,5 



Položaj uzorka tokom merenja električne otpornosti  

( metod četiri tačke) 



Promena električne otpornosti 
sa temperaturom za polaznu 
amorfnu leguru 

Uticaj strukturnih promena na električna svojstva 



Šemtski prikaz uređaja 

za određivanje 

relativne promene 

magnetne 

susceptibilnosti po 

modifikovanoj 

Faraday-evoj metodi 



Temperaturska zavisnost relativne magnetne 
susceptibilnosti za tri ciklusa zagrevanja legure do 
različitih temperatura. 

Uticaj strukturnih promena na magnetna svojstva 

Tc=430 oC 
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Amorfna Fe81B13Si4C2 legura 
 
Termička stabilnost 

DSC termogram polazne legure u ciklusu zagrevanja i hlađenja 
u protočnoj struji azota pri brzini odgrevanja 10oC/min. 
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Uporedni difraktogrami X-zraka polazne legure i 
uzorka legure odgrevanog na 200oC. 

Strukturne transformacije 
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 legura odgrevana na 450
o
C

 polazna legura

Uporedni difraktogrami X-zraka polazne legure i 
uzorka legure odgrevanog na 450oC. 



Difraktogrami X-zraka polazne legure i uzoraka legure 
odgrevanih na raznim temperaturama 



Uporedni difraktogrami X-zraka polazne legure i uzoraka 
legure odgrevanih na raznim temperaturama sa izvučenim 
oblastima uočenih promena. 



 

Faza 

Prostorna 

grupa 

Kristalni sistem Parametri rešetke [Å] 

 a c 

Fe3Si 

[ICDD-PDF 00-042-1329] 

Fm-3m Kubni 5.662 - 

Fe2B 

[ICDD-PDF 00-036-1332] 

I4/mcm Tetragonalni 5.110 4.249 

Fe3B 

[ICDD-PDF 00-039-1316] 

I-4 Tetragonalni 8.674 4.313 

Kristalna simetrija, prostorna grupa (Hermann-
Mauguin) i parametri rešetke nađenih faza u 
iskristalisanoj leguri 
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Maseni udeli nađenih kristalnih faza određeni metodom 
Rietveld-ovog utančavanja u funkciji temperature 
odgrevanja uzorka. 



Temperatura 

[oC] 

Vreme 

zagrevanja 

[h]  

Fe3Si Fe2B Fe3B 

Veličina 

kristalita 

[nm] 

Veličina 

kristalita 

[nm] 

Veličina 

kristalita 

[nm] 

500 0,5 22 ± 0,4  49 ±1,4 16 ± 0,7 

550 0,5 35 ± 0,7 91 ±2,2 46 ± 1,2 

600 0,5 52 ± 1,3 98 ±2,3 57 ± 1,3 

700 0,5 72 ± 1,7 108 ± 2,8 - 

Veličina kristalita nađenih faza u uzorcima legure 
odgrevanim na raznim temperaturama. 
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Temperatura 

[oC] 

Vreme 

zagrevanja 

[h]  

Fe3Si Fe2B Fe3B 

ρhkl 

[m-2] 

ρhkl 

 [m-2] 

ρhkl 

 [m-2] 

500 0,5 6,20·1015 1,25·1015 1,17·1016 

550 0,5 2,44·1015 3,62·1014 1,42·1015 

600 0,5 1,11·1015 3,12·1014 9,23·1014 

700 0,5 5,79·1014 2,56·1014 - 

Gustina dislokacija nađenih faza u uzorcima legure 
         odgrevanim na raznim temperaturama. 
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Temperaturska zavisnost mikrotvrdoće uzoraka 
legure odgrevanih na raznim temperaturama. 

Uticaj strukturnih promena na mikrotvrdoću 
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Mössbauer spektri polazne legure (levo) i posle odgrevanja 

na 700°C (desno), uključujući faze koje sadrže Fe. LF i HF 

označavaju low-field i high-field komponentu amorfne faze 



Annealing 

temperature 
Amorphous α-Fe(Si) Fe2B Fe3B FeB α-Fe Fe para 

as-prepared alloy 0.95 0.03 — — 0.02 — — 

200 °C/30 min. 0.94 0.02 — — 0.02 0.02 — 

450 °C/30 min. 0.83 0.14 — 0.03 — — — 

500 °C/30 min. — 0.42 0.42 0.15 — — 0.01 

550 °C/30 min. — 0.52 0.47 — — — 0.01 

600 °C/30 min. — 0.54 0.45 — — — 0.01 

700 °C/30 min. — 0.55 0.44 — — — 0.01 

Mössbauer-tentativna fazna analiza  

(Mössbauer-ova distribucija Fe-atoma) 
 



Homogena površina uzorka 
 polazne legure 

Zrnasta površina uzorka 
legure odgrejane na 600oC 

Morfologija  površine 



FIB-SEM amorfne legure i uzoraka legure koji su idgrevan na: (a) 473 

K (200oC), (b) 773 K (500oC), (c) 873 K (600oC), (d) 973 K (700oC). 
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Promena električne otpornosti 
sa temperaturom za polaznu 
amorfnu leguru 

Uticaj strukturnih promena na električna svojstva 



Promena električne otpornosti sa 
temperaturom za iskristalisanu leguru.  
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Temperaturska zavisnost relativne magnetne 
susceptibilnosti za tri ciklusa zagrevanja legure do 
različitih temperatura. 

Uticaj strukturnih promena na magnetna svojstva 
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Egzo-kristalizaconi pikovi Fe81B13Si4C2 amorfne 

legure za različite brzine zagrevanja. 

Kinetika kristalizacije 



β 

(K/min) 

Tp 

(K) 

Ea 

(kJ/mol) 

A 

(min-1) 

k = Ae- (Ea/RT) 

(min-1) 

5 785,0 0,35 

10 795,2 338,0±6 1,09±0.2 1022 0,68 

20 805,8 1,29 

30 812,8 2,06 

Kinetički parametri kristalizacije (prividna energija 
aktivacije, frekvencioni faktor, konstanta brzine)  
određeni po Ozawa-inoj metodi 



Stepen napredovanja reakcije 



Promena kinetičkih parametara sa 

napredovanjem reakcije 

Ea=konstantno za veće od 0.7 



 β K/min y(α)* z(α)* 

5 

10 

20  

30 

0.41 ± 0.01 
 0.42 ± 0.01 
 0.42 ± 0.01  
0.41 ± 0.01 

0.53 ± 0.01 

0.51 ± 0.01 

0.55 ± 0.03 

0.52 ± 0.01 

Normalizovane Malekove funkcije za date brzine zagrevanja 



Primena  Šestak-Bergmanovog  autokatalitičkog modela 

NMf )1()(  

β 
K/min 

M N ln A 
 1/min 
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30 

 

0.75 ± 0.03 

0.66 ± 0.05 

0.64 ± 0.05 

0.81 ± 0.10 

1.08 ± 0.10 

0.92 ± 0.05 

0.89 ± 0.07 

1.17 ± 0.04 

52.85 ± 0.06 

53.03 ± 0.10 

52.90 ± 0.07 

53.02 ± 0.10 

Srednja 
vrednost 

0.72 ± 0.06  1.02 ± 0.07 52.95 ± 0.08 
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Primena Master-plot metode 



Morfologija formiranih kristala 
Matisuta-ina jednačina 

const
052.1

ln)]1ln(ln[ 
RT

mE
n a

β 
K/min 

m s 

n = 4 

5  
10 

20 

30 

 2.84 

3.08 

3.22 

2.84 

1.16 

0.92 

0.78 

1.16 

Trodimenzioni rast 

Konstantna brzina 

 rasta kristala 



Razlika morfologije kontaktne i slobodne strane 

trake 

Kontaktna Slobodna 



X-ray difraktogrami legure odgrevane na 

raznim temperaturama: difraktogrami 

slobodne strane dati su punim linijama a 

tačkicama difraktogrami kontaktne strane 

trake 



Veličina kristalita na kontaktnoj i slobodnoj strani trake 



Pole-slike polazne legure slobodne i kontaktne trake  na 45.0° 

Pole-slike polazne legure slobodne strane odgrevane na 700 °Cna 45.1 i 42.8 °  

Tekstura 

   



Legura odgrevana na 730 C 
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and kinetics of crystallization of amorphous Fe81B13Si4C2 alloy, 

Thermochimica Acta, 572(2013) 45-50. 

 



Amorfna Fe75Ni2Si8B13C2 legura 

Hemijski sastav 

Polazna legura

Surface of the sheet

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80

 

keV

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

  cps/eV

 C  O  Si  Fe  Fe  Ni  Ni  B  Al 

Mass percent (%)

Spectrum            B    C    O   Al   Si    Fe   Ni

----------------------------------------------------

zak_2011-04-22 1 1.21 5.60 0.70 0.45 4.79 85.25 2.00

zak_2011-04-22 2 2.80 1.86 0.67 0.00 4.39 88.76 1.51

zak_2011-04-22 3 2.64 2.67 1.18 0.03 4.37 87.22 1.88

zak_2011-04-22 4 3.73 3.37 1.29 0.06 4.45 85.72 1.39

zak_2011-04-22 5 7.16 4.48 0.89 0.06 4.26 81.76 1.39

zak_2011-04-22 6 4.89 5.16 2.88 0.05 4.14 81.48 1.38

zak_2011-04-22 7 5.64 2.06 1.05 0.02 4.48 84.88 1.87

zak_2011-04-22 8 0.00 1.51 0.80 0.05 4.63 91.34 1.66

----------------------------------------------------

Mean value:      3.51 3.34 1.18 0.09 4.44 85.80 1.64

Sigma:           2.35 1.58 0.72 0.15 0.20  3.33 0.25

Sigma mean:      0.83 0.56 0.26 0.05 0.07  1.18 0.09



Termička stabilnost 
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DSC krive legure u protočnoj struji azota dobijene 
pri različitim brzinama zagrevanja.  



Prvi stupanj Drugi stupanj 

β 

K/min 

Tp
1 

K 

Ea
1 

kJ/mol 

ln A1 Tp
2 

K 

Ea
2 

kJ/mol 

ln A2 

5 801,7 380,0±8 

(Kissinger) 

55,96 

(Kissinger) 

814,5 350,0±8 

(Kissinger) 

51,76 

(Kissinger) 

10 811,4 824,3 

20 822,0 394,0±8 

(Ozawa) 

71,38 

(Ozawa) 

835,6 370,0±8 

(Ozawa) 

51,35 

(Ozawa) 

40 830,5 846,1 

Kinetički parametri oba kristalizaciona stupnja 
određena po metodama Kissinger-a i Ozawa-e. 



Thermomagnetna i DSC kriva 



DSC kriva (5 oC/min) i derivativna kriva magnetnog momenta (4 oC/min) 



Mössbauer spectri  

LF i HF označavaju komponentu niskog i visokog polja:  

 

(a) Polazna legura 

(b) Legura grejana na 550°C  

(c) Legura grejana na 700°C. 

Strukturne trnasformacije izazvane zagrevanjem 



Temperatura Amorfno 

(at% Fe) 

α-Fe(Si) 

(at% Fe) 

α-Fe 

(at% Fe) 

FeB 

(at% Fe) 

Fe3B 

(at% Fe) 

Fe2B 

(at% Fe) 

Fe para 

(at% Fe) 

25°C  

200 °C  

400 °C  

425 °C 

475 °C  

550 °C  

600 °C  

700 °C 

1,00 

1,00 

1,00 

0,92 

0,66 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,06 

0,08 

0,57 

0,64 

0,64 

- 

- 

- 

- 

0,05 

0,07 

- 

- 

- 

- 

- 

0,2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,21 

0,13 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,22 

0,36 

0,36 

- 

- 

- 

- 

- 

0,01 

- 

- 

Mössbauer-ova  tentativna fazna analiza 

(distribucija Fe atoma) 
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Difraktogrami X-zraka polazne legure i 
uzorka legure odgrejanog na 350oC 

Struktura polazne legure 



XRD spectra i promena veličine domena 

uređenih na blizinu sa temperaturom zagrevanja 

legure 



X-ray difraktogrami kontaktne i slobodne površine 

 

isečak (levo):  uzorak odgrejan na 475oC, sa pikovima α-Fe i Fe3B faza; 

  

Isečak (desno) : uzorak odgrejan na 700oC, sa pikoviama α-Fe i Fe2B faza. 
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Difraktogrami X-zraka 
uzoraka legure odgrevane 
na raznim temperaturama. 



Kristalna simetrija, prostorna grupa (Hermann-
Mauguin) i parametri rešetke nađenih faza u 
iskristalisanoj leguri 

 

Faza 

 

 

Prostorna 

grupa 

 

Kristalni sistem 

Parametri rešetke 

[Å] 

a      c 

Fe2B 

[ICDD-PDF 00-036-1332] 

I4/ncm Tetragonalni 5.110 4.249 

Fe3Si 

[ICDD-PDF 00-042-1329] 

Fm-3m Kubni 5.662 - 

Fe3B 

[ICDD-PDF 00-039-1316] 

I-4 Tetragonalni 8.674 4.313 



XRD fazna analiza (fazni sadržaj u mas%, 

prosečna veličina kristala u nm) 

Temperatura 
odgrevanja 

Amorfno α-Fe(Si) 
#103624 

Fe3B Fe2B 
#391328 

 
polazna legura 

200 °C 
400 C 
425°C 
475°C 
550 °C 
600 °C 
700 °C 

mas% 

100 
100 
100 
100 
34 
- 
- 
- 

mas% 

- 
- 
- 
- 

48 
71 
76 
71 

d[nm] 

- 
- 
- 
- 

18 
27 
49 
83 

mas% 

- 
- 
- 
- 

18 
15 
- 
- 

d[nm] 

- 
- 
- 
- 

15 
28 
- 
- 

mas% 

- 
- 
- 
- 
- 

14 
24 
23 

d[nm] 

- 
- 
- 
- 
- 

19 
22 
58 



Maseni udeli nađenih kristalnih faza određeni 
metodom Rietveld-ovog utančavanja u funkciji 
temperature odgrevanja uzorka. 
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 FIB-SEM mikrografije legure Fe75Ni2Si8B13C2 posle 
odgrevanja na raznim temperaturama 



FIB analiza za odgrevan uzorak 
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Promena hemijskog sastava od 

površine zagrejanog uzorka 
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Odgrevan uzorak- chemical map of the „corrosion product“ 

Ni 

B Si 

Fe O 

C 



Morfologija odgrevanog uzorka 

Results of the measurement of 

the chemical analysis are 

contained on the next page 



Mass percent (%) 

 

Spectrum              B    C    N     O   Al    Si    S   Ca    Fe   Co   Ni   Ga 

--------------------------------------------------------------------------------- 

zak_2011-04-22 1   1.21 5.60    -  0.70 0.45  4.79    -    - 85.25    - 2.00    - 

zak_2011-04-22 2   2.80 1.86    -  0.67 0.00  4.39    -    - 88.76    - 1.51    - 

zak_2011-04-22 3   2.64 2.67    -  1.18 0.03  4.37    -    - 87.22    - 1.88    - 

zak_2011-04-22 4   3.73 3.37    -  1.29 0.06  4.45    -    - 85.72    - 1.39    - 

zak_2011-04-22 5   7.16 4.48    -  0.89 0.06  4.26    -    - 81.76    - 1.39    - 

zak_2011-04-22 6   4.89 5.16    -  2.88 0.05  4.14    -    - 81.48    - 1.38    - 

zak_2011-04-22 7   5.64 2.06    -  1.05 0.02  4.48    -    - 84.88    - 1.87    - 

zak_2011-04-22 8   0.00 1.51    -  0.80 0.05  4.63    -    - 91.34    - 1.66    - 

zak_2011-04-22 9   3.73 6.33    -  2.20    -  5.91    -    - 80.44    - 1.38    - 

zak_2011-04-22-A 1 2.13 1.13    -  4.49 0.03  9.89    -    - 80.99    - 0.80 0.55 

zak_2011-04-22-A 2 4.56 1.75    -  5.28 0.19  7.81    -    - 76.03    - 2.17 2.21 

zak_2011-04-22-A 3 3.44 1.06    -  4.99 0.00  8.21    -    - 79.10    - 1.36 1.83 

zak_2011-04-22-A 4 1.05 9.75 0.94 25.22 0.11  4.44 0.73 9.64 38.03 5.94 0.74 3.41 

zak_2011-04-22-A 5 1.96 2.51 0.61 17.21 0.11 12.01    - 6.51 56.46 0.31 0.78 1.52 

zak_2011-04-22-A 6 0.99 3.13 0.85 41.81 0.84 14.55    - 6.49 27.85 0.23 0.06 3.21 

zak_2011-04-22-A 7 1.53 1.91 0.00  2.35 0.17  5.14    - 0.29 85.59 1.39 1.63 0.00 

zak_2011-04-22-A 8 1.69 2.00 0.00  1.81 0.25  5.24    - 0.02 86.14 2.09 0.76 0.00 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Mean value:        2.89 3.31 0.48  6.76 0.15  6.40 0.73 4.59 76.30 1.99 1.34 1.59 

Sigma:             1.89 2.30 0.45 11.20 0.22  3.10 0.00 4.25 18.09 2.34 0.55 1.34 

Sigma mean:        0.46 0.56 0.11  2.72 0.05  0.75 0.00 1.03  4.39 0.57 0.13 0.32 

 

 

 

Chemical analysis of 

the as-prepare sample 

Chemical analysis of 

the annealed sample 

Summary of the chemical analysis  

The presence of the Ga in the annealed sample is a consequence of the using of the FIB 



Mikrostrukturni parametri 





cos

k
 = Dhkl

Temperatura 

oC 

Fe3Si 

nm 

Fe2B 

nm 

Fe3B 

nm 

500 36 12 6 

550 36 10 10 

650 30 6 - 

750 162 32 - 

850 145 43 - 

900 96 120 - 

1000 81 103 - 
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Veličina kristalita nađenih 
faza u uzorcima legure 
odgrevanim na raznim 
temperaturama. 



2

3

hkl

hkl
D

 = 

Gustina dislokacija nađenih faza u uzorcima legure 
odgrevanim na raznim temperaturama. 

Temper. 

oC 

ρhkl 

m
-2 

ρhkl 

m
-2 

ρhkl 

m
-2 

ϵhkl 

% 

Fe3Si Fe2B Fe3B 

500 2,6 1015 1,53 1016 3,70 1016 9,72 

550 2,6 1015 3,00 1016 1.78 1016 7,88 

650 4,12 1015 6,12 1016 - 7,35 

750 0,11 1015 0,23 1016 - 2,74 

850 0,28 1015 0,11 1016 - 1,15 

900 0,29 1015 0,02 1016 - 0,46 

1000 0,40 1015 0,03 1016 - 1,32 
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Promena mikronaprezanja sa temperaturom 
odgrevanja uzoraka legure. 



 

Fig. 5. Overview of the lamella (the surface of the sheet is on its right-

hand side) together with the SAED pattern; αFe(Si) (middle) and 

tetragonal phase of Fe2B (bottom) were identified. 



Fig. 6. Lamella structure with marked grains of phases identified 

using dark field imaging. 



Fig 7 Bright field and dark field images of the same sample area from the 

side opposite to the surface show the grain of the αFe(Si) phase (left) – DF in 

(1 -1 0) spot (right) 



Fig. 8. Detail of grain structure of the sample and their morphology 

at the side opposite to the surface. 



Temperaturska zavisnost mikrotvrdoće uzoraka 
legure odgrevanih na raznim temperaturama. 

Uticaj strukturnih promena na mikrotvrdoću 
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SEM mikgrografije površine 
polazne legure i uzoraka legure 
odgrejanih na 850 i 1000oC. 
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850 

1000 

Morfologija  površine 
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Temperaturska zavisnost 
električne otpornosti 
iskristalisale legure. 

Uticaj strukturnih promena na električna svojstva 
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5Temperaturska zavisnost relativne 
magnetne susceptibilnosti za treći, 
četvrti i peti ciklus zagrevanja 
legure do različitih temperatura. 

Temperaturska zavisnost relativne 
magnetne susceptibilnosti tokom dva 
uzastopna ciklusa zagrevanja legure 
do različitih temperatura. 

Uticaj strukturnih promena na magnetna svojstva 



Temperaturska zavisnost magnetne provodljicvosti prikazana 

sa temperatuirskom zavisnošću električne provodljivosti 



Mehanizam i kinetika kristalizacije 





Step 1: 

g(α) = [−ln(1−α)]1/3 ; f(α)=3(1-α)[-ln(1- α)] 2/3 

Ea = 375.1±0.8 kJ/mol i ln A = 56.2±1.0 

 

Step 2: 

g(α) = [−ln(1−α)]1/3 ; f(α)=3(1-α)[-ln(1- α)] 2/3 

Ea = 341.6±0.5 kJ/mol i ln A = 49.3±0.5 
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Amorfna Fe73,5Cu1Nb3Si15,5B7 legura 
 
Termička stabilnost 

DSC polazne legure pri brzini zagrevanja 4 oC/min. 



Strukturne transformacije 
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 Difraktogrami X-zraka za polaznu leguru i uzorke 
legure koji su odgrevani na raznim temperaturama 



Kristalna simetrija, prostorna grupa (Hermann-Mauguin) i 
parametri rešetke nađenih faza u iskristalisanoj leguri 

Faza Prostorna 

grupa 

Kristalni sistem Parametri rešetke [Å] 

a c 

Fe3Si 

[ICDD-PDF 03-065-0146] 

Fm-3m Kubni 5.670 - 

FeCu4 

[ICDD-PDF 03-065-7002] 

Fm-3m Kubni 3.618 - 

Fe16Nb6Si7 

[ICDD-PDF 00-053-0459] 

Fm-3m Kubni 11.338 - 

Fe2B 

[ICDD-PDF 00-036-1332] 

I4/mcm Tetragonalni 5.110 4.249 

Nb5Si3 

[ICDD-PDF 03-065-2785] 

I4/mcm Tetragonalni 10.018 5.072 

Fe5Si3 

[ICDD-PDF 03-065-3593] 

P63/mcm Heksagonalni 6.755 4.717 
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Temper. 

[oC] 

Fe3Si FeCu4 Fe16Nb6Si7 Fe2B Nb5Si3 Fe5Si3 

Gustina 

dislokacija  

[m-2] 

Gustina 

dislokacija  

[m-2] 

Gustina 

dislokacija  

[m-2] 

Gustina 

dislokacija  

[m-2] 

Gustina 

dislokacija  

[m-2] 

Gustina 

dislokacija 

[m-2] 

500 3.70·1016 - - - - - 

550 3.26·1016 - - - - 

600 3.40·1016 1.88·1017 - - - - 

650 8.77·1015 5.06·1016 1.07·1017 1.48·1017 - - 

700 5.22·1014 8.62·1016 7.28·1015 5.82·1015 3.04·1015 2.23·1016 

750 5.03·1013 5.87·1015 4.69·1015 3.97·1015 1.49·1015 1.01·1015 

800 1.39·1013 2.22·1015 1.21·1015 1.49·1015 1.37·1015 9.23·1014 

850 1.09·1013 1.84·1015 7.14·1014 1.01·1015 1.49·1015 2.25·1014 

Gustina dislokacija faza za uzorke legure koji su 
odgrevani na raznim temperaturama.  



Morfologija  površine 

Homogena površina polazne legure 

Mikrografija površine uzorka legure 
koji je odgrevan tokom 24h na 
850oC. 



Fe Si 

Nb Cu 

Mapiranje SEM mikrografije uzorka legure 
odgrejanog na 850oC radi određivanja 
hemijskog sastava u raznim tačkama površine. 



SEM mikrografija 
poprečnog preseka 
polazne legure. 

SEM mikrografija poprečnog 
preseka uzorka legure posle 
odgrevanja na 850 oC tokom 24 h. 



FIB-slike poprečnog preseka 

uzoraka odgrejanih na raznim 

temperaturama tokom 1 časa 

693 K 

753 K 

1123 K 



FIB-slika poprečnog preseka uzorka 

odgrevanog na 1123 tokom 24 časa 



Temperaturska zavisnost 
električne otpornosti 
polazne legure. 

Uticaj strukturnih promena na električna svojstva 
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Temperaturska zavisnost relativne 
magnetne susceptibilnosti tokom 
četiri uzastopna ciklusa zagrevanja 
legure do različitih temperatura. 

Uticaj strukturnih promena na magnetna svojstva 



Temperaturska zavisnost mikrotvrdoće uzoraka 
legure odgrevanih na raznim temperaturama. 

Uticaj strukturnih promena na mikrotvrdoću 
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